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Fusion® ProConnect™ (PC) Pistole

• Verringerte Teilezahl - O-Ringe, Seitendichtungen und Materialabschnitt sind in einer Patrone enthalten
• Tauschen Sie einfach nur die Patrone – und schon ist die Spritzpistole wie frisch aus dem Werk
• Minimieren Sie Ausfallzeiten und erledigen Sie Ihren Auftrag schneller

Perfekter Pistolen-Umbau innerhalb weniger Sekunden

15B223
Ablass-

Luftventil

117509
Schnellkupplung
 - Teil mit 
Außengewinde

15B565
Kugelhahn

15B210
Luftkappe - rund 19Y302

Vorderer Deckel

117634
Drehgelenk, ‚B‘-Seite

114070
Feder

248136
O-Ring

248133
O-Ring

248133
O-Ring

15B209
Abzug

192272
Stift

15B221
Schraube

15B214
Schraube

246012
Kompletter Verteiler

100139
Stopfen

100139
Stopfen

246731
Rückschlagventil, A-Seite  

komplette Rückschlagventilbaugruppe,  
nicht separat erhältlich

246352
Rückschlagventil, B-Seite  
komplette Rückschlagventilbaugruppe,  
nicht separat erhältlich

246359
Sieb, Maschenweite 80  
in verschiedenen Größen erhältlich  

257420
Hartmetallkugel257420

Hartmetallkugel

119626
Schalldämpfer

15B204
Zylinderdeckel

19Y303
Komplettes 

Materialgehäuse

15K365
Griff

248134
O-Ring

248135
O-Ring

15B205
Anschlagkolben

15B206
Sicherheitssperre

15B203
Kolben

15C480
Unterlegscheibe

203953
Schraube

248129
O-Ring

248129
O-Ring

117490
Feder

246356
Flüssigkeitsventil

246354
O-Ring

246354
O-Ring

15B772
Luftschlauch

26C937
Abdrückschraube Halter

15B202
Spulenventil

117485
Feder

248137
O-Ring

15B208
Luftventilstopfen

ProConnect-Patronen 

19Y300 - 1er Pack  

19Y301 - 3er Pack  
19Y308 - 5er Pack  
25P850 - Luft-O-Ring-Satz 

25P851 - Material-O-Ring-Satz

117510
Luftleitungskupplung

246354
O-Ringe

248132
O-Ring

116550
Haltering

26C775
Feststellring

15B689
Fettdeckel

100846
Schmiernippel

15B993
Feder

117635
Drehgelenk, ‚A‘-Seite

WO LIEGT DAS PROBLEM?WO LIEGT DAS PROBLEM?

DIE MATERIALPATRONE INSPIZIERENDIE MATERIALPATRONE INSPIZIEREN

MATERIALPATRONE MATERIALPATRONE 
AUF VERSTOPFUNG AUF VERSTOPFUNG 

PRÜFENPRÜFEN

Die Pistole Die Pistole 
spritzt bei Abzug spritzt bei Abzug 

kein Material.kein Material.

Reagiertes Reagiertes 
Material Material 

(Schaum oder (Schaum oder 
Polyurea) Polyurea) 
gefunden.gefunden.

Keine reagiertes Keine reagiertes 
Material Material 

(Schaum oder (Schaum oder 
Polyurea) Polyurea) 
gefunden.gefunden.

HINWEIS: Achten Sie stets auf Beschädigungen HINWEIS: Achten Sie stets auf Beschädigungen 
an der Mischkammer. Prüfen Sie vor der an der Mischkammer. Prüfen Sie vor der 
Installation einer neuen Patrone, ob die Installation einer neuen Patrone, ob die 
Dichtungsflächen, die Rampe und die Dichtungsflächen, die Rampe und die 
Aufprallöffnungen sauber sindAufprallöffnungen sauber sind

JAJANEINNEIN

    
  
Nach reagierten Material  Nach reagierten Material  
(Schaum oder Polyurea)  (Schaum oder Polyurea)  
in der Nähe der  in der Nähe der  
Seitendichtungen oder  Seitendichtungen oder  
entlang der  entlang der  
Patronenwände suchen.Patronenwände suchen.

    
Fließt bei der Fließt bei der 
Verwendung Verwendung 

des Testsatzes des Testsatzes 
Fett durch beide Fett durch beide 

Materialöffnungen?Materialöffnungen?

Die Pistole Die Pistole 
spritzt bei spritzt bei 

Abzug nur eine Abzug nur eine 
Komponente.Komponente.

Die Pistole Die Pistole 
spuckt beim spuckt beim 

Loslassen des Loslassen des 
Abzugs Material Abzugs Material 

aus.aus.

DURCH EINE NEUE FUSION 
PC-PATRONE ERSETZEN

DIE FUSION PC-PATRONE 
WIEDERVERWENDEN

Die Mischkammer
in verschiedenen Größen und  

für verschiedene Spritzbilder erhältlich

PC20RD . . . . . . . . Öffnungsgröße 0,020 (000) 

PC29RD . . . . . . . . . Öffnungsgröße 0,029 (00)  

PC37RD . . . . . . . Öffnungsgröße 0,042 (00-01)  

PC42RD . . . . . . . . . Öffnungsgröße 0,052 (01)  

PC47RD . . . . . . .  Öffnungsgröße 0,047 (01-02)  

PC52RD . . . . . . . . . Öffnungsgröße 0,060 (02)  

PC60RD . . . . . . . . . Öffnungsgröße 0,070 (03)  

PC70RD . . . . . . . . . Öffnungsgröße 0,086 (04)


